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MERIT ELASTIC 50, 30
	DESCRIERE
	
	Lac din doi componenţi catalizat cu acizi.

	
	
	

	PREZENTARE PRODUS ŞI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
	
	· Un lac cu proprietăţi bune de aderare pentru uz exterior.
· Recomandat pentru rame de ferestre şi uşi exterioare din lemn.

	
	
	

	DATE TEHNICE
	
	

	
	
	

	Conţinut de solide 
	
	cca. 52 % raportat la volum, 59 % raportat la masă.

	
	
	

	Greutate specifică 
	
	1,0 kg / litru.

	
	
	

	Raport de amestec şi coduri de produs
	
	Lac
100 unităţi de volum
005 2797

Întăritor
10 unităţi de volum
006 2098


	
	
	

	Gradul teoretic de acoperire
	
	5 -6 m2 /l (100 µm).
Capacitatea practică de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de condiţiile vopsirii, de forma suprafeţelor de vopsit precum şi de rugozitatea acestora.

	
	
	

	Timp de oală (+ 23 ºC)
	
	2 zile.

	
	
	

	Detalii de aplicare
	
	Tehnica de aplicare
Viscozitate DIN4
Pulverizare la joasă presiune

16 – 20 s

Pulverizare Airless

18 – 25 s



	
	
	

	Timpul de uscare
(110 – 120 g/m2)
	
	50 ºC
70 ºC

Uscat, gata de şlefuire, după

45 – 60 min.
30 – 40 min.
Uscat, gata pentru stivuire, după

60 – 70 min.
40 – 50 min.
Temperatura de stivuire sub 35 ºC.

Timpul de uscare respectiv timpul de aşteptare înainte de revopsire depinde de grosimea stratului, de temperatură, de umiditatea relativă al aerului şi de ventilaţie.

	
	
	

	Diluare
	
	Diluant 1027 şi 1033.

	
	
	

	Curăţarea echipamentului
	
	Diluant 1027 şi 1033.

	
	
	

	Luciu
	
	DIN 67530, ISO 2813/60º
50 – 60 


MERIT ELASTIC 50, 30
DETALII DE APLICARE
	Aplicare
	
	A se agita bine lacul înaintea întrebuinţării. Se adaugă întăritor 006 2098 sau 006 2093 în proporţie de 10% raportat la volum. A se dilua lacul până la viscozitatea dorită.
A nu se utiliza recipienţi din fier pentru amestecare. De preferabil recipienţii din plastic, sau din oţel emailat sau oţel rezistent la aciduri.
În cazul utilizării amestecului de vopsea în ziua următoare, trebuie adăugat o cantitate cel puţin egală de amestec de vopsea proaspătă.

	
	
	

	Condiţii de aplicare
	
	Toate suprafeţele de tratat trebuie să fie curate şi uscate. În cursul aplicării şi uscării temperatura aerului ambiant, temperatura suprafeţelor de prelucrat  şi al vopselei trebuie să fie peste + 18 ºC / 64 ºF şi umiditatea relativă al aerului să fie sub 70 %.

	
	
	

	COV
	
	Conţine Compuşi Organici Volatili 410 g / litru de amestec de lac.

Conţinutul maxim COV în amestecul de lac gata de aplicare (diluată în proporţie de 20 % raportat la volum) este 495 g / litru.

	
	
	

	SIGURANŢĂ


ŞI SĂNĂTATE
	
	Citiţi cu atenţie etichetele cu informaţii privind siguranţa şi sănătatea de pe cutie. Mai multe informaţii privind riscurile de utilizare precum şi protecţia împotriva acestora sunt disponibile în detaliu în fişele individuale de siguranţă şi sănătate.

Aceste fişe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.
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The above information, based on laboratory tests and practical experience, has been proved valid at the date marked on the product data sheet. When necessary verify the validity of the product data sheet. The quality of the product is ensured by our operational system, based on the requirements of the standards ISO 9001 and ISO 14001. As a manufacturer we cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions of for inappropriate purposes.
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