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FISA TEHNICA 11.01.01-ro
TENCUIELI DECORATIVE

TENCUIALA NETEDA ACRILICA 1.5, 2.0 si
2.5

1. Descriere utilizare

TENCUIELILE NETEDE ACRILICE 1,5, 2,0 si 2,5 sunt tencuieli in strat subtire nnobilate, produse pe baza de lianti
polimerici, avand o textura drigcuitd uniforma si destinate protectiei decorative a fatadelor. Au o buné aderenta la toate
suprafetele cu asperitati fine: tencuieli clasice fine din var-ciment gi ciment, mortar pentru sistemele termoizolante ale
fatadelor, suprafete gletuite de beton, panouri de ciment fibros si gipscarton, prefabricate etc.

Pe langa o foarte bun & rezisten ti,se caracterizeaza si printr-o o ridicat & permeabilitate la vapori . Tntrucat acest tip
de tencuieli acrilice sunt si foarte hidrofuge , pot fi folosite si ca tencuiala finala la fatadele de contact din sistemele
termoizolante pe baza de vata minerala. Buna protec tie impotriva fumului, razelor ultraviolete si altor fenomene
atmosferice, le confera o rezisten ta la orice condi tii atmosferice , chiar si in caz de puternice caderi de ploaie la
care sunt expuse fatadele unor cladiri Tnalte care au stregini extrem de mici. Suprafetelor pe care se aplica le confera o
protec tie indelungat a impotriva infect arii cu alge si mucegaiuri de perete, de aceea nu este necesar s a se
adauge substan te biocide inainte de aplicare acestora.

2. Mod de ambalare, nuan te
galeata din plastic de 25 kg:

e alb (nuanta 1001)
* 348 nuante din paletarul de culori VOPSELE $1 TENCUIELI (la statiile de nuantare JUMIX aflate la punctele
de vanzare!) — tencuieli cu granulatia 1.5 si 2.0

e 200 nuante din paletarul de culori VOPSELE $1 TENCUIELI — nuante care se termina cu 2,3,4 si 5 (la statiile

de nuantare JUMIX aflate la punctele de vanzare!) — tencuiala cu granulatia 2.5
« Tn anumite conditii, se pot furniza unele nuante solicitate in mod special de cumparatori.

3. Date tehnice

TENCUIALA TENCUIALA TENCUIALA TENCUIALA
NETEDA NETEDA NETEDAACRILICA | NETEDAACRILICA
ACRILICA ACRILICA 2.0 2.5
1.0 1.5

Densitate ~1,70 ~1,80 ~1,80 ~1,70

(kg/dm®)

Timp de uscare — uscat la ~6 ~6 ~6 ~6

atingere

T = +20 °C, umid.rel.a
aerului = 65 %
(ore)




el

(1:1:6) EN 24624
(MPa)

standard din var-ciment

Permeabilitate la | coeficie | <160 <160 <160 <160

vapori ntu

EN ISO 7783-2 ()

Permeabilitate la apa lichida | <0,20 <0,28 <0,36 <0,40

Wog (Plesauld = 1,0 (Plestuld = 1,5 Plesauld = 2,0 mm) | @esauld = 2,5 mm)

EN 1062-3 (pemmeabilitate (pemmeabilitate (hesendabilitate (hesendabilitate

(kg/mzho’s) scazuti la apa scazuti la apa scazuti la apa scazuti la apa
lichida) lichida) lichida) lichida)

Aderenta la tencuiala >0,30 >0,30 >0,30 >0,30

Substante principale: liant acrilic, aditivi fini si grunjosi calcici si aluminosilicatici, agenti de ingrosare asociativi si pe
baza de celuloza, dioxid de titan, adaosuri siloxanice, apa.

4. Pregatirea suportului

Suprafata trebuie sa prezinte usoare asperitati (ideale sunt asperitatile tencuielii fine clasice gletuite cu granulatia 1,0
mm), solida (rezistenta la presiune minimum 1,5 MPa — CS Il conform EN 998-1), uscata si curata, fara portiuni care se
desprind, praf, pete de ulei (ramase de la matritele de turnare), grasimi si alte impuritati. Eventualele mici neregularitati
— convexe gi concave — ingreuneaza aplicarea neteda a tencuielii,de aceea trebuie acordata cea mai mare atentie

pregatirii suportului.

Suprafetele nou tencuite trebuie Iasate sa se usuce 7-10 zile pentru fiecare centimetru de grosime de tencuiald, dupa
care se poate aplica tencuiala decorativa, suprafetele noi din beton au nevoie de o luna pentru a se intari si usca
(timpul de uscare indicat este valabil Tn conditii normale: temp.= +20°C, umid.rel. a aerului = 65%), dupa care se poate
aplica tencuiala decorativa. Tencuielile vechi solide se curata de vopsea si alte aplicatii decorative. Dupa curatare, se
indeparteaza praful — cel mai bine prin spalare i apoi, daca este necesar, suprafata se repara si se niveleaza
corespunzator. Spalarea cu jet de apa fierbinte sau de aburi este recomandata mai ales in cazul panourilor din fibre de
ciment gi al tuturor suprafetelor din beton, fiindca in acest fel se indeparteaza de pe suprafetele noi resturile de uleiuri,
iar de pe cele vechi funinginea, muschiul, lichenul, resturile de vopsea veche etc.

Grundurile corespunzatoare pentru fiecare tip de suport sunt indicate Tn tabelul de mai jos:

EMULSIE : apd =1:1)

Suport Grund
Consum (in functie de gradul de absorbtie si
asperitate a suportului)
tencuieli fine din UNIGRUND 120 — 200 g/m”
var-ciment gi (nuanta cat mai apropiata de cea a
ciment, mortar tencuielii)
pentru sistemele
termoizolante ale ACRYLCOLOR diluat cu apa (nuanta cat 90 — 100 ml/m*
fatadelor mai apropiata de cea a tencuielii;
ACRYLCOLOR :apa=1:1)
AKRIL EMULSIE diluata cu apa (AKRIL 90 — 100 ml/m”

ciment fibros) si
suporturi cu o
absorbtie exagerata
(placi din gips-
carton, prefabricate)

Suporturi netede, cu | UNIGRUND
0 absorbtie slaba (nuanta cat mai apropiata de cea a
(beton, placi din tencuielii)

120 — 200 g/m°

VEZAKRILPRIMER

~300 ml/m?

Se aplica cu pensula sau cu bidineaua, ACRYLCOLOR si AKRIL EMULSIE se pot aplica si cu trafaletul cu fire lungi din
blana sau textile sau prin pulverizare. Aplicarea tencuielii se face numai dupa ce grundul s-a uscat complet. In conditii
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normale ( temp.= +20°C, umid.rel. a aerului = 65%), timpul de uscare pentru UNIGRUND este de minimum 12 ore,
pentru VEZAKRILPRIMER de minimum 24 ore, iar pentru ACRYLCOLOR si AKRIL EMULSIE de 4-6 ore.

5. Pregatirea amestecului de tencuial a pentru aplicare

Tnainte de folosire, tencuiala se amestecé foarte bine cu un mixer electric si, daca este necesar (extrem de rar) se
dilueaza cu apa (maximum 1 dl la galeata). Este obligatoriu sa se verifice nuanta, apoi amestecul se egalizeaza, pentru
a se corecta si cele mai mici — uneori imperceptibile- diferente de nuanta dintre diferitele galeti. Mai Intai, intr-un vas
suficient de mare, se amesteca continutul a patru galeti. Dupa ce am folosit un sfert din amestec, in vasul in care am
facut egalizarea adaugam continutul a inca unei galeti si amestecam bine s.a.m.d. Tencuielile albe nediluate, care
provin din acelasi lot si au aceeasi data de fabricatie, nu trebuie egalizate.

Orice “corectare” a tencuielii in timpul aplicarii (adaugarea de elemente de nuantare, diluare etc.) este interzisa.

6. Aplicarea tencuielii

Tencuiala bine amestecata se aplica manual — cu o gletiera inoxidabila — sau mecanizat, prin pulverizare — la o grosime
de strat mai mare decét diametrul celei mai mari granule din tencuiala. La aplicarea prin pulverizare se vor respecta
instructiunile producatorilor referitoare la aparatele utilizate. Imediat dupa aplicare, tencuiala se netezeste circular cu o
gletiera rigida din plastic, pana cand se obtine o structura drigcuita uniforma. Th urma netezirii, granulele din stratul de
tencuiala se pot deplasa. Este interzisa impingerea tencuielii in fata gletierei sub forma de val. Existenta acestui val
poate fi datorata unei grosimi prea mari a stratului aplicat sau pregatirii insuficiente si lipsei de egalizare a suprafetei.
Dupa cateva minute de la aplicare, daca se observa ca anumite granule ies n afara, se netezesc cu o gletiera
inoxidabila curata.

Aplicarea tencuielii trebuie sa se realizeze cit mai repede, fara intreruperi, de la o extremitate la alta a zidului. Daca
tencuiala se aplica pe pereti care se intind pe mai multe etaje, tencuiala se aplica in acelagi timp la toate etajele: in
acest caz, aplicarea incepe de la ultimul etaj, la etajele inferioare se lucreaza in echipa ,in scari” (un zidar pe etaj).
Peretii de dimensiuni mari, cu stresini late, cu margini din mortar si alte decoratii, rame, se vor diviza in suprafete mai
mici, pentru a se putea aplica tencuiala in mod continuu si a se asigura un aspect estetic chiar si suprafetelor
neregulate. La punctul de contact dintre placi, la colturi, tencuiala se poate aplica in benzi ceva mai groase,
asigurandu-se astfel si un efect decorativ placut. Benzile decorative, stresinile, marginile din mortar, ramele etc., se
lucreaza nainte de aplicarea tencuielii. Se protejeaza cu vopsele de perete corespunzatoare, cu atentie, pentru a nu
depasi marginile si a se aplica si pe suprafetele destinate tencuielii decorative

Aplicarea tencuielii se va realiza numai in conditii microclimatice si meteorologice adecvate: temperatura aerului si a
suprafetei nu trebuie sa fie mai mica de +5°C si nici sa depaseasca +35°C, iar umiditatea relativa a aerului nu trebuie
sa fie mai mare de 80%. Fatadele se protejeaza impotriva soarelui, a vantului si a precipitatiilor cu folii. Chiar si in acest
caz, nu se aplica tencuiala daca ploua, este ceata sau daca vantul bate puternic (>30 km/h).

Rezistenta suprafetelor proaspat tencuite la deteriorari cauzate de precipitatii (spalarea tencuielii aplicate) se atinge, in
conditii normale (temp. +20 T, umiditate rel.a aerului = 65 %), In maximum 24 ore.

Consumul aproximativ, resectiv mediu:

TENCUIALA NETEDAACRILICA1.0  ~2,1 kg/m*
TENCUIALA NETEDAACRILICA 1.5  ~2,5 kg/m®
TENCUIALA NETEDA ACRILICA 2.0  ~3,0 kg/m*
TENCUIALA NETEDA ACRILICA 2.5  ~5,0 kg/m?

7. Protec tia muncii, tratarea de geurilor, cur atarea sculelor
Numai in cazul aplicarii tencuielii prin pulverizare, se vor proteja ochii cu ochelari de protectie sau cu aparatoare de
fata, in celelalte cazuri, nu este necesara folosirea unor echipamente de protectie speciala. In afara instructiunilor

generale si a reglementarilor privind siguranta muncii in constructii, la fatade si vopsitorie, a instructiunilor din fisa de
securitate, se vor respecta si urmatoarele atentionari:

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S26 Tn cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multd apa si consultati medicul.
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S28 Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu mult apa.

S29 A nu se arunca la canalizare.

S46 Tn caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se ardta ambalajul sau eticheta.

S61 A se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/fisa de securitate.

Tencuiala nefolosita se pastreaza in ambalajul bine inchis pentru eventuale reparatii. Resturile intarite se arunca la
rampele de depozitare a reziduurilor din constructii (numarul de clasificare a deseurilor: 17 09 04) sau comunale
(numarul de clasificare 08 01 12).

Ambalajele curatate pot fi reciclate.

Imediat dupa folosire, sculele se spala bine cu apa, petele uscate nu pot fi inlaturate.

8. Intre tinerea si renovarea suprafe telor tencuite

Fatadele pe care s-au aplicat TENCUIALA NETEDA ACRILICA 1.0, 1.5, 2.0 sau 2.5 nu necesita o intretinere speciala.
Praful si celelalte impuritati aflate pe suprafata se pot matura, aspira sau spala cu un jet de apa. Praful impregnat si
petele mai persistente se nlatura prin frecare ugoara cu o perie moale imbibata intr-un detergent lichid menajer
universal, apoi suprafata se spala cu apa curata.

Suprafetele de pe care petele si impuritatile nu pot fi inldturate in modul descris mai sus se vor revopsi in doua straturi,
cu vopseaua microarmata de fatadd REVITALCOLOR AG sau cu vopseaua microarmata de fatada REVITALCOLOR

SILICONE, dupa ce, in prealabil, pe ele s-a aplicat un grund corespunzator.

9. Condi tii de depozitare, de transport  si valabilitate

Depozitare si transport la o temperaturad de +5°C - +25°C; a nu se expune direct la soare, A SE FERI DE INGHET!
Valabilitate (daca se pastreaza inchis Tn ambalajul original, nedeteriorat): minimum 12 luni.

10. Controlul calit atii

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificatiilor interne de productie si conform altor
standarde slovene si europene, cand acestea exista pentru acest tip de produs. Realizarea nivelului de calitate declarat
sau regulamentar este verificat permanent in laboratoarele proprii, periodic la Directia pentru constructii din Ljubljana,
periodic si la alte institutii de specialitate din tara si din strainatate. La JUB acesta este asigurat de sistemul de
management si de control al calitatii ISO 9001, introdus de mai multi ani. Tn procesul de productie a acestei vopsele
respectam cu strictete standardele slovene si europene in domeniul protectiei mediului si al asigurarii securitaii
sanatatii la locul de munca, confirmate de certificatele ISO 14001 si OHSAS 18001.

Gradul de adecvare a TENCUIELILOR NETEDE ACRILICE 1.5, 2.0 si 2.5 ca strat final la sistemele termoizolante de
fatadé JUB a fost confirmat de acordul tehtnic ETA — au fost testate conform directivelor ETAG 004/2000 la Directia
pentru constructii din Ljubljana si la Osterreichisches Institut fiir Bautechnik din Viena.

11. Alte informa tii

Instructiunile tehnice din acest prospect se bazeaza pe experientele noastre si au drept scop obtinerea unor rezultate
optime Tn utilizarea produselor. Nu ne asumam nici o raspundere pentru daunele provocate de alegerea gresita, de
utilizarea si aplicarea necorespunzatoare a produselor.

Nuanta tencuielii poate diferi de cea tiparita in paletarul de culori sau de cea din esantionul confirmat, diferenta comuna
de culoare AE2000 — stabilita in conformitate cu ISO 7724/1-3 si pe baza modelului matematic CIE DE2000 — este de
maximum 2,5 pentru nuantele din paletarul de culori JUB pentru VOPSELE $1 TENCUIELLI. Pentru control, proba
autorizata este cartonul standard de proba si standardul nunatei pastrate la TRC JUB d.o.0., pe care s-a aplicat
tencuiala si care s- a uscat in mod corespunzator, Pentru tencuiala produsa conform celorlalte paletare de culori,
nuantele produse cu pastele de nuantare JUB reprezinta cea mai buna aproximare, dar diferenta de coloare de la
nuanta dorita poate fi mai mare decéat valorile mentionate anterior. Nu face obiect de reclamatie diferenta de nuanta
cauzata de conditiile de lucru neadecvate, de pregétirea tencuielii fara a respecta instructiunile din prezenta figa
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tehnica, de nerespectarea regulilor de egalizare, de aplicare pe suprafete nepregatite, cu diferite grade de absorbtie si
asperitate, pe suprafete umede sau nu suficient de uscate.

Pentru straturile finale din sistemele termoizolante de fatada se recomanda tencuieli cu luminanta (Y) sub 25.
Tencuielile mai inchise la culoare si cele Tn tonuri intense, pe care le obtinem numai cu pigmenti organici, in conditii de
exploatare mai grele sunt mai putin persistente, mai putin rezistente la apa de ploaie si mai predispuse deteriorarii. Nu
ludm n considerare reclamatiile referitoare la schimbarile care se datoreaza acestui fapt si care se petrec la fatadele
expuse. De aceea, pentru fiecare caz in parte, referitor la conditile de utilizare a acestor vopsele precum si la
intretinerea suprafetelor vopsite trebuie sa va consultati cu specialistii nostri. Lista nuantelor controversate din acest
punct de vedere este la dispozitia clientilor la magazinele care au statii de nuantare JUMIX, precum si la departamentul
nostru de vanzari si informare tehnica.

Aceasta fisa tehnica modifica si completeaza toate fisele anterioare, ne rezervam dreptul de a face eventuale modificari
si completari ulterioare.

Versiunea si data publicarii: TRC-169/10-gru-tor , 31.01.2010
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