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DICCO FLEX 30, 70
DESCRIERE Vopsea din doua componenti pe baza de rasini amino-alchidice.
PREZENTARE ¢ Vopsea elastica cu uscare rapida pentru uz exterior.
PRODUS SI ¢ Recomandat pentru rame de ferestre din lemn si usi de intrare.
RECOMANDARI + Este thixotropic si este utilizabil la pulverizare in camp electrostatic.
DE UTILIZARE
DATE TEHNICE
Continut de solide cca. 56 % raportat la volum, 70 % raportat la masa.
Greutate specifica 1,2 -1,3 kg/ litru.
Raport de amestecare Vopsea 100 unitati de volum seria 752 si 753
si coduri de produs Intaritor 10 unitati de volum 006 2098
Cantitatea dispersata Cantitatea dispersata recomandata (diluat 10 %) Gradul teoretic de acoperire
recomandata si gradul - . .
teoretic de acoperire umed / un singur strat Film uscat teoretic

130 g/m? 50 pm 9-10m?/

Capacitatea practica de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de conditiile vopsirii, de
forma suprafetelor de vopsit precum si de rugozitatea acestora.

Timp de oala (+ 23 °C) 48 ore.
Detalii de aplicare Tehnica de aplicare Viscozitate DIN 4
Pulverizare la joasa presiune 20-25s
Pulverizare Airless 25-30s
Pulverizare Tn camp electrostatic 20-25s
TimpuI de uscare 20 °C 50 °C
(110 — 120 g/m?) -
Uscat, se poate prelucra, dupa 24 h 3-4h

Timpul de uscare respectiv timpul de asteptare Tnainte de revopsire depinde de
grosimea stratului, de temperatura, de umiditatea relativa al aerului si de ventilatie.

Diluare Diluant 1027, 1033 sau 1046.

Curatarea Diluant 1027, 1033 sau 1046.
echipamentului

Luciu SFS 3632/60° 25 — 30 (seria 752)
75 — 80 (seria 753)

Culoare Alb NCS S 0502-Y (255L) la seria 752. Coloranti TEMASPEED.
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DICCO FLEX 30, 70
DETALII DE APLICARE
Aplicare A se agita bine vopseaua inaintea intrebuintarii. Se adauga intaritor 006 2098 in proportie

de 10 % raportat la volum. In cazul pulverizarii in camp electrostatic trebuie utilizat intéritor
006 2093 si diluant 1046 diluat in proportie de 8 % raportat la volum. A se dilua vopseaua
pana la viscozitatea dorita. Trebuie lasat amestecul pentru o jumatate de ora sa se
stabilizeze, dupa care se verifica viscozitatea.

A nu se utiliza recipienti din fier pentru amestecare. De preferabil recipientii din plastic, sau
din otel emailat sau otel rezistent la aciduri.

In cazul utilizarii amestecului de vopsea in ziua urmatoare, trebuie adaugat o cantitate cel
putin egala de amestec de vopsea proaspata.

Conditii de aplicare Toate suprafetele trebuie sa fie uscate. Temperatura aerului ambiant, temperatura
suprafetelor si al vopselei trebuie sa fie peste + 18 °C / 64 °F si umiditatea relativa al
aerului sa fie sub 70 %.

cov Contine Compusi Organici Volatili 390 g / litru de amestec de vopsea.
Continutul maxim COV Tn amestecul de vopsea gata de aplicare (diluata in proportie de 20
% raportat la volum) este 476 g/ litru.

SIGURANTA Citifi cu atentie etichetele cu informatii privind siguranta si sanatatea de pe cutie. Mai multe
SI SANATATE informatii privind riscurile de utilizare precum si protectia impotriva acestora sunt
disponibile n detaliu in figsele individuale de siguranta si sanatate.
Aceste figse se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.

ilti120506/tmk120106/752-s., 753-s., 006 2098

Informatiile de mai sus , se bazeaza pe teste de laborator si experiente practice , s-au dovedit a fi valabile la data inscrisa pe figa tehnica a produsului.
Verificati valabilitatea acestor date ori de cate ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurata de tehnologia de fabricatie conforma cu cerintele
standardelor ISO 9001si ISO 14001.Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instructiunilor de
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia in mod inadecvat.
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