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Luciu
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Lac poliuretanic monocomponent cu continut de agenti protectori UV.

Vopseaua nu contine formaldehide libere, in consecinta dupa uscare nu emite
formaldehide in mediul inconjurator.

¢ Rezistenta foarte buna la abraziune.

+ Rezista foarte bine la detergentii obisnuite de curatire, SFS 3755.

+ Este rezistent fata de solventi: benzina, terpentina, spirt alb, si spirturi metilice. Nu
rezista de exemplu la diluanti.

¢ Rezista la uleiurile lubrifiante si la grasimi, precum si grasimilor animale si vegetale.

¢ Recomandat pentru vapoare, pardoseli, usi, ferestre si alte suprafete lemnoase atat
interioare, cat si exterioare.

cca. 22 % raportat la volum, 34 % raportat la masa.
0,92 kg / litru.
005 0090, 005 0091 si 005 0110.

4 -6 m*/I (100 pm).
Capacitatea practica de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de conditiile
vopsirii, de forma suprafetelor de vopsit precum si de rugozitatea acestora.

Pensula sau pulverizare.

Pulverizare Airless
- vaérful duzei 0,009” — 0,013” (0,230 — 0,330 mm)
- diluare 0 — 10 % raportat la volum.

23°C
Uscat, nu adera praful, dupa 2h
Uscat, gata de prelucrare, dupa 6h
Revopsibil, dupa 24 h
Solidificare completa si atingerea durabilitatii maxime dupa 2 saptamani.

Timpul de uscare respectiv timpul de asteptare Tnainte de revopsire depinde de
grosimea stratului, de temperatura, de umiditatea relativa al aerului si de ventilatie.

Diluant 1054 sau 1033.
Diluant 1054 sau 1033.

ISO 2813 / 60° 20 (005 0090)
30 — 40 (005 0110)
>80 (005 0091)
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DETALII DE APLICARE

Tratarea suprafetelor Suprafete netratate noi
Se indeparteaza murdaria si praful.
Suprafete exterioare: se grunduiesc cu Valtti Base Priming Oil.
Suprafete fine de lemn: se spala cu diluant 1054.

Suprafete tratate anterior:

Se spala suprafetele cu detergent FONTECLEAN AL dupa care se clateste bine cu apa.
Se indeparteaza vechiul strat de lac prin razuire. Se slefuieste intreaga suprafata si se
indeparteaza praful rezultat in urma slefuirii.

Aplicare A se agita bine lacul Thaintea Tntrebuintarii. Pentru suprafete noi, netratate lacul trebuie
diluat in proportie de 20 — 40 % cu diluant 1054. Se pensuleaza 2 - straturi subtiri
uniforme. Tn cazul in care este necesar, stratul acoperitor se poate dilua in raport de 0 — 20
%. Suprafetele tratate anterior se vor vopsi in mod direct de 2 — 3 ori, fara a diluare.
Suprafetele se slefuiesc usor dupa aplicarea fiecarui strat.

Important! Primul strat in cazul suprafetelor exterioare trebuie facut intotdeauna cu
MERIT JATHI de mare luciu.

Conditii de aplicare Suprafetele de tratat trebuie sa fie uscate, confinutul de umezeala al lemnului trebuie sa fie
sub 20%. In cursul aplicarii si uscarii temperatura aerului sé fie cel putin + 5 °C / 41 °F si
umiditatea relativa al aerului sa fie sub 80 %.

A nu se aplica lacul sub razele directe ale soarelui, sau in conditii meteorologice umede
sau in frig. A se aplica lacul in asa fel, incat stratul de film sa aiba timp sa se usuce
inaintea formarii de roua in cursul serii.

cov Contine Compusi Organici Volatili 390 g / litru de amestec de lac.
Continutul maxim COV in amestecul de lac gata de aplicare (diluata in proportie de 20 %
raportat la volum) este 514 g/ litru.

SIGURANTA Citifi cu atentie etichetele cu informatii privind siguranta si sanatatea de pe cutie. Mai multe
SI SANATATE informatii privind riscurile de utilizare precum si protectia impotriva acestora sunt
disponibile n detaliu in figsele individuale de siguranta si sanatate.
Aceste figse se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.

ilti120506/tmk130106/005 0090, 0091, 0110

Informatiile de mai sus , se bazeaza pe teste de laborator si experiente practice , s-au dovedit a fi valabile la data inscrisa pe fisa tehnica a produsului.
Verificati valabilitatea acestor date ori de cate ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurata de tehnologia de fabricatie conforma cu cerintele
standardelor ISO 9001si ISO 14001.Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instructiunilor de
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia in mod inadecvat.
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