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TEMABOND ST 300 
 
 
DESCRIERE  Vopsea epoxidică modificată foarte solidă din două componente 
   
PREZENTARE 
PRODUS ŞI 
RECOMANDĂRI 
DE UTILIZARE 

 ♦ Formează un strat extrem de solid cu rezistenţă bună chimică şi la uzura fizică. 
♦ Utilizat în special ca şi strat primar la suprafeţelor greu lavabile în timpul procesului, 

în industria chimică şi la imersiile în apă. 
♦ Proprietăţi ridicate de formare al filmului, chiar şi în cazul aplicării cu pensula. 
♦ Adeziune foarte bună pe suprafeţele din oţel sablate sau şlefuite manual. 
♦ Conţinut scăzut de diluanţi, emisii de diluanţi mai scăzute decât la vopselele 

epoxidice tradiţionale. 
♦ Recomandat pentru remedierea defecţiunilor datorate transportului sau intervenite 

în timpul instalării. 
♦ Poate fi aplicat şi pe suprafeţe vechi vopsite cu vopsele alchidice. 
♦ Poate fi utilizat ca şi vopsea de un singur strat. 

   
DATE TEHNICE   
   
Conţinut de solide 
raportate la volum 

 80 ± 2 %. (ISO 3233) 

   
Conţinut de solide 
raportate la masă 

 88 ± 2 %. 

   
Greutate specifică   1,5 kg / lit. (amestecat). 
   
Raport de amestecare 
şi coduri de produs 

 Bază 1 unităţi de volum Seria 162 
Întăritor 1 unitate de volum 008 7501 

   
Timp de oală  1½ ore (la 23 ºC)  
 
 

  

Grosimea 
recomandată al 
filmului şi gradul 
teoretică de acoperire 

 Grosimea recomandată Gradul teoretic de acoperire 

Strat uscat Strat umed  

100 µm 125 µm 8,0 m2/l 

200 µm 250 µm 4,0 m2/l 
 
Capacitatea practică de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de condiţiile vopsirii, 
de forma suprafeţelor de vopsit precum şi de rugozitatea acestora. 

Timpul de uscare  Grosimea filmului uscat 150 μm + 10 ºC + 23 ºC + 35 ºC 

Uscat, nu aderă praful, după 6 h 3 h 1½ h 

Uscat la atingere, după 14 h 5½ h 3½ h 

Revopsibilă cu vopsele poliuretanice şi epoxidice, după 30 h 8 h 5 h 

Revopsibilă fără sablare, după maxim 2 luni 1 lună 7 zile 
 
Timpul de uscare respectiv timpul de aşteptare înainte de revopsire depinde în mare măsură 
de grosimea stratului, de temperatură, de umiditatea relativă al aerului şi de ventilaţie. 

   
Aspect final  Lucios. 
   
Culoare  Maro roşcat (0284) şi Gri (RAL 7032). Coloranţi TEMASPEED. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. 
Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele 
standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

TEMABOND ST 300 
   
DETALII DE APLICARE 
Pregătirea suprafeţei  Se îndepărtează straturile de ulei, grăsimi, săruri şi impurităţi prin metode adecvate. (ISO 

12944-4). 
 
Suprafeţe din oţel: A se îndepărta rugina cu polizor unghiular până la minim St2, sau 
sablare până Sa 2½ în cazul imersiei (ISO 8501 – 1). 
 
Suprafeţe vopsite anterior: A se degroşa suprafeţele vechi vopsite prin polizor unghiular, 
hârtie abrazivă, sau sablaj. 

   
Primar  TEMABOND ST 200, TEMABOND ST 300, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99 şi 

FONTECOAT EP PRIMER. 
   
Finisare  TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, 

TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40,  TEMABOND ST 300, TEMADUR, 
TEMATHANE şi TEMACRYL EA. 

   
Condiţii de aplicare  Toate suprafeţele trebuie să fie uscate. Temperatura aerului ambiant, temperatura 

suprafeţelor şi al vopselei nu trebuie să coboară sub + 10 ºC / 50 ºF în timpul aplicării sau 
uscării. Umiditatea relativă nu poate depăşi 80 %. Temperatura suprafeţei oţelului trebuie 
să fie mai mare cu cel puţin 3 ºC / 38 ºF faţă de punctul de rouă. 

   
Amestecarea 
componenţilor 

 Iniţial trebuie agitate baza şi întăritorul separat. Porţiile adecvate de bază şi întăritor trebuie 
bine amestecate înaintea întrebuinţării. A se utiliza Mixerul Temaspeed Squirrel pentru 
amestecare. 

   
Modul de aplicare  Prin metodă de pulverizare Airless sau pensula. Depinzând de temperaturile componenţilor 

vopseaua trebuie diluată în proporţie de 0 – 10 %. Tipul duzei Airless: 0,013” – 0,019” şi 
presiunea la vârful duzei de 120 – 180 bar. Unghiul de pulverizare alegându-se în funcţie 
de forma obiectului de vopsit. 
În cazul aplicării cu pensula vopseaua trebuie diluată conform cerinţelor circumstanţelor. 

   
Diluare  Diluant 1031. 
   
Curăţarea 
echipamentului 

 Cu diluant 1031. 

   
COV  Conţine Compuşi Organici Volatili 195 g / litru de vopsea. 

Conţinutul COV în amestecul de vopsea (diluată în proporţie de 10 % raportat la volum) 
este 260 g / litru. 

   
SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 

 Citiţi cu atenţie etichetele cu informaţii privind siguranţa şi sănătatea de pe cutie. Mai multe 
informaţii privind riscurile de utilizare precum şi protecţia împotriva acestora sunt 
disponibile în detaliu în fişele individuale de siguranţă şi sănătate. 
Aceste fişe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy. 
    

   mkp270206/tmk011205/162-s., 008 7501 
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