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TEMACOAT GS 50

DESCRIERE

PREZENTARE
PRODUS I

RECOMANDARI
DE UTILIZARE

DATE TEHNICE

Continut de solide
raportate la volum

Continut de solide
raportate la masa

Greutate specifica

Raport de amestecare
si coduri de produs

Timp de oala

Grosimea
recomandata al
filmului si gradul
teoretica de acoperire

Timpul de uscare

Aspect final

Culoare

Finisaj epoxidic sau grund intermediar de mare rezistentd cu doud componente
intaritd cu poliamide.

+ Utilizabil ca si finisaj sau grund intermediar la combinatiile epoxidice si poliuretanice
la suprafetele expuse la abraziuni si/sau solicitate chimic.

¢ Se poate aplica direct pe suprafetele de zinc si aluminiu.

¢ Recomandat pentru grunduirea intermediara al suprafetelor adanc galvanizate
expuse la temperaturi ridicate diluat Tn proportie de 20 — 30 %.

+ Revopsibil si gata pentru prelucrare dupa un timp foarte scurt.

¢ Recomandat pentru echipamente de remorcare, cadre din otel, conveioare, poduri
tubulare si alte construcitii din otel, masini si echipamente.

57 + 2 %. (ISO 3233)

71+ 2 %.

1,3 -1,4 kg / lit. (amestecat).

seria 172
008 5600 sau 008 5605 (usc. rapida)

Baza 4 unitati de volum
Intaritor 1 unitate de volum

6 ore (la 23 °C) cu intaritor 008 5600.
3 ore (la 23 °C) cu intaritor 008 5605.

Grosimea recomandata Gradul teoretic de acoperire
Strat uscat Strat umed
60 pum 105 pm 9,5 m?/l
100 pm 175 pm 5,7 m?/

Capacitatea practica de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de conditiile vopsirii,
de forma suprafetelor de vopsit precum si de rugozitatea acestora.

Grosime suprafetei uscate 70 um +5°C | +10°C | +23°C | +35°C
Uscat, nu ader praful, Intaritor 008 5600 3h 1h Y2 h 15 min.
dupa Intritor 008 5605 2h ¥%h Y% h 12 min.

Intaritor 008 5600 14 h 10 h 4% h 2% h
Uscat la atingere, dupa —

Intaritor 008 5605 8h 6 h 3% h 2h
ReVOpSibilé cu VOpSGle Intaritor 008 5600 24 h 6 h 2h 1h
epoxidice, dupa minim Intaritor 008 5605 | 14 h 4h 1% h %h
ReVOpSibilé cu VOpSGle Intaritor 008 5600 36 h 20 h 8h 4 h
poliuretanice, dupa minim | jntsritor 008 5605 | 24 h 12 h 6h 3h

Timpul de uscare respectiv timpul de agteptare hainte de revopsire depinde in mare masura
de grosimea stratului, de temperatura, de umiditatea relativa al aerului si de ventilatie.

Semilucios.

Paleta de culori RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA si SYMPHONY.
Colorant TEMASPEED.
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TEMACOAT GS 50

DETALII DE APLICARE

Pregatirea suprafetei

Primar

Finisare

Conditii de aplicare

Amestecarea
componentilor

Modul de aplicare

Diluare

Curatarea
echipamentului

cov

SIGURANTA
S| SANATATE

Se indeparteaza straturile de ulei, grasimi, saruri si impurita{i prin metode adecvate. Se
repara eventualele defecte al stratului de grund primar. Atentie la timpul de aplicare al
stratului de grund. (ISO 12944-4).

Suprafete din zinc: Sablare fina cu abrazive minerale, de exemplu nisip de cuart, pentru
a obtine o rugozitate uniforma (SaS, SFS 5873). Daca sablajul fin nu este posibil,
rugozitatea suprafetei trebuie uniformizata prin slefuire manuala sau spalare cu
detergent FONTECLEAN ZN.

Este recomandat pulverizarea suprafetelor adanc galvanizate expuse la temperaturi
ridicate cu un strat de vopsea (diluat in proportie de 20 — 25 %) inaintea aplicarii
stratului actual.

Suprafete din aluminiu: Sablare fina cu abrazive nemetalice, pana la obtinerea unei
rugozitati uniforme (SaS, SFS 5873). Daca sablajul fin nu este posibil, rugozitatea
suprafetei trebuie uniformizata prin slefuire manuala sau spalare cu detergent
FONTECLEAN AL.

TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER,
TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND si FONTECOAT EP
PRIMER.

TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMADUR si TEMATHANE.

Toate suprafetele trebuie sa fie uscate. Temperatura aerului ambiant, temperatura
suprafetelor si al vopselei nu trebuie sa coboara sub + 5 °C / 41 °F in timpul aplicarii sau
uscarii. Umiditatea relativa trebuie sa fie Intre 80 %. Temperatura suprafetei otelului
trebuie sa fie mai mare cu cel putin 3 °C / 38 °F fata de punctul de roua.

Initial trebuie agitate baza si intaritorul separat. Portiile adecvate de baza si intaritor
trebuie bine amestecate Tnaintea intrebuintarii. A se utiliza Mixerul Temaspeed Squirrel
pentru amestecare.

Prin metoda de pulverizare conventionald, Airless sau pensula. In cazul aplicarii prin
pulverizare vopseaua trebuie diluata in proportie de 5 -25 % raportat la volum. Tipul duzei
Airless: 0,011” — 0,017” si presiunea la varful duzei de 120 — 160 bar. Unghiul de
pulverizare alegandu-se in functie de forma obiectului de vopsit.

La metode de pulverizare conventionale vopseaua trebuie diluatd in proporiie de
aproximativ 25 %, pana la atingerea unei viscozitati de 20 — 30 s DIN4.

Tn cazul aplicarii cu pensula vopseaua trebuie diluata conform cerintelor circumstantelor.

Diluant 1031.

Cu diluant 1031.

Contine Compusi Organici Volatili 370 g / litru de vopsea.
Continutul COV in amestecul de vopsea (diluata in proportie de 25 % raportat la volum)
este 498 g/ litru.

Cititi cu atentie etichetele cu informatii privind siguranta si sanatatea de pe cutie. Mai multe
informatji privind riscurile de utilizare precum si protectia impotriva acestora sunt
disponibile in detaliu in figsele individuale de siguranta si sanatate.

Aceste figse se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.

RJH0230306/tmk281105/172-s, 008 5600, 5605

Informatiile de mai sus , se bazeaza pe teste de laborator si experiente practice , s-au dovedit a fi valabile la data inscrisa pe fisa tehnica a produsului.
Verificati valabilitatea acestor date ori de cate ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurata de tehnologia de fabricatie conforma cu cerintele
standardelor ISO 9001si ISO 14001.Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instructiunilor de
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia in mod inadecvat.
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